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§ 07083 

硬脂酸鈣 

Calcium Stearate 

 

1. 含 量 ：本品所含 CaO 以乾重計應為 9.0～10.5%。 

2. 性 狀 ：本品為白色或白黃色，微帶光澤之結晶狀固體或半固體或粉末。 

3. 鑑 別 ：(1) 鈣鹽：取本品 1 g，加水 25 mL 及鹽酸 5 mL，加熱後取水層，應

呈一般鑑別試驗法(附錄 A-17)中鈣鹽之陽性反應。 

  (2) 脂肪酸：取本品 1 g，加 0.5N 酒精性氫氧化鉀溶液 15 mL，迴流

1 小時後，加水 15 mL，以稀鹽酸試液(約 6 mL)使呈酸性，產生

油滴，或形成白至黃白色固體，該固體可以正己烷 5 mL 溶解。

4. 溶 解 度 ：本品不溶於水、乙醇及乙醚。 

5. 游離脂肪酸 ：取本品 2 g，置於內含丙酮 50 mL 之 125 mL 三角燒瓶，連接空氣冷

卻迴流冷凝管，於蒸汽水浴沸騰 10 分鐘，冷卻後，以雙層 Whatman 

42 號濾紙過濾，以丙酮 50 mL 洗燒瓶、殘渣及濾紙，濾液加酚酞試

液及水 5 mL，用 0.1N 氫氧化鈉液滴定，另以丙酮 100 mL 及水 5 mL

作一空白試驗校正之，每 mL 之 0.1N 氫氧化鈉液相當於 28.45 mg 之

硬脂酸(C18H36O2)，其量應在 3%以下。 

6. 不 皂 化 物 ：取本品 5.0 g，按照非皂化物測定法(附錄 A-50)測定之，其量應在 2%

以下。 

7. 鉛 ：取本品 10 g，按照鉛試驗法(附錄 A-24)試驗之，其所含鉛(Pb)應在 2 

mg/kg 以下。 

8. 乾 燥 減 重 ：取本品 1.0 g，按照乾燥減重檢查法(附錄 A-3)，於 105℃乾燥 2 小時

至恆重，其減失重量應在 4.0%以下。 

9. 含 量 測 定 ：取本品 1.2 g，加 0.1N 鹽酸溶液 50 mL，沸騰加熱 10 分鐘，或加熱

至脂肪酸層澄清，必要時加水以維持原體積。冷卻後過濾，以水洗

燒瓶及濾紙直到洗液對石蕊試紙不呈酸性，以 1N 氫氧化鈉溶液中和

濾液(以石蕊試紙測試)，邊以磁石攪拌，自 50 mL 滴定管滴加 0.05M

乙烯二胺四醋酸二鈉(disodium EDTA)約 30 mL，再加 1N 氫氧化納

溶液 15 mL，以羥基萘酚藍(hydroxy naphthol blue) 300 mg 為指示

劑，以 0.05M 乙烯二胺四醋酸二鈉繼續滴定至呈藍色終點，每 mL

之 0.05M 乙烯二胺四醋酸二鈉相當於 2.804 mg 之 CaO。 
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